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Abstract 
 Permeability characteristics of saturated clay are investigated at each end of a regular step loading on the clay 

specimen. Constant-head and falling-head permeability tests are conducted in the laboratory under various 
hydraulic gradients, and non-Darcy flow is examined in the low hydraulic gradient region in particular. The 
critical hydraulic gradient, ic, that is the lower limit of linearity between the average velocity v and the hydraulic 
gradient i, exists in i = 6.5 13 and increases with consolidation pressure. Hydraulic conductivity, k, is the gradient 
between v and i above ic, and decreases with increasing consolidation pressure. Based on the test results, the 
effects of non-Darcy flow on the progression of consolidation over time are investigated for various clay 
thicknesses by using numerical simulation and experimental data. Non-Darcy flow is found to have a large effect 
on time-consolidation curves as the thickness of the clay layer increases. This effect is thought to be involved in 
the isotach problem for long term consolidation phenomena. 
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．まえがき
 

飽和粘土の圧密定数の決定は , 一般に標準圧密試験に

基づいて行われる . その場合 , 試験結果の整理において

は Terzaghi の一次元圧密理論が用いられ , 粘土骨格の変

形特性としては弾性体  ( mv 一定), 間隙水の流動則には

Darcy 則  ( k 一定)を仮定している. 原位置の粘土地盤の

圧密沈下予測に対しても , 標準圧密試験から得られた圧

密定数を用いて最終圧密沈下量や圧密沈下速度を予測し

ている. 
しかし , 理論による予測と実地盤における沈下挙動と

は , 一次元圧密とみなせる状況下であっても相当かけ離

れた結果になることが多くの事例で報告されており 1,2), 
その原因として次のような点が指摘されている 3,4). 
1) 過剰間隙水圧が消散した後の粘土骨格のクリープ的

沈下(二次圧密)ならびに一次圧密・二次圧密を通じての

粘土骨格の粘性圧縮の影響 . 
2) 圧密中の間隙水の排水における非 Darcy 流れの影響. 
  ここでは上記要因のうち 2)の非 Darcy 流れが圧密沈下

速度に及ぼす影響に論点をしぼり検討することとする . 
Darcy の法則は, Henry Darcy (フランス)が 1856 年ろ過砂 

の透水実験から見出した実験法則で , 土中の水頭勾配に

対し間隙水の平均流速は v = k i で表される.  ここに k は

透水係数, i = d h  / d l は動水勾配である . しかし, 難透水性

の粘土においては, 動水勾配 i と平均流速 v との関係が

原点を通る直線  ( Darcy 則 )からはずれる場合のあること

が Hansbo5), Olsen6), Swartzendruber7), ΦЛОРИН8), 吉国・ 
桑重 9

 
) , 今井 3 ) 等によって指摘されており , その状況を

Fig.1 に示す.  
  難透水性の粘土においては , 下限動水勾配といわれる

値 ic を超えるまでは間隙水の流動速度は極めて小さく , 
動水勾配が ic 以上になると v i 関係は Darcy 則に従う線

形性を示すことが見出されている . 
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Fig. 1 Non-Darcy flow. 
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このことは , 室内の標準圧密試験で用いる厚さの薄い

(2.0 cm)供試体に載荷重を加え圧密した時の非常に大き

な動水勾配のもとで進行する圧密現象と , 原位置の層厚

が大きい粘土層内で相当小さな動水勾配のもとで進行す

る圧密現象とでは , 圧密速度にかなりの相違が生じる可

能性を示唆するものである .
本研究は , 室内の圧密試験で圧密された粘土について

変水位型透水試験および定水位 定加圧 型透水試験を実

施し 低動水勾配域における透水特性の変化を確認する

とともに , それが現場粘土地盤の圧密沈下速度に及ぼす

影響について検討したものである.

．実験の概要

  実験装置は , 標準圧密試験の圧密試験容器 (直径

6.0cm)の下部排水コックに , 透水試験用のスタンドパイ

プ(内径 2mm)と二重管ビュレット(内径同じく 2mm)を連

結したもので, その構成を Fig.2 に示す. スタンドパイプ

は低動水勾配の透水係数測定に用い , 圧密容器水浸箱に

も同径のガラス管を立てて毛管上昇によるスタンドパイ

プ水位の補正を行った . 二重管ビュレットは高動水勾配

の測定用で , ビュレット上端から圧力調整器によって設

定された空気圧をビュレット内の水面に加圧することに

より , 高い動水勾配下での透水試験を行えるようにした

ものである. 
試料には美術工芸用に市販されている彫塑粘土を用い

た . 物理試験の結果 , 土粒子の密度ρs = 2.56 g/cm3, 自然

含水比 wn = 36.2%, 液性限界 wL = 58.2%, 塑性限界 wp = 

18.7%, 粒度は 75μm 通過率 100%, 5μm以下(粘土分)含有

率 77.5%であった. 塑性図による分類では , CH (高液性限

界粘土)に属する. 
圧密粘土に対する動水勾配の小さな領域における変水

位透水試験は , 降水管水位の降下速度が低動水勾配にな

るほど非常に遅くなること, 前の設定動水勾配による粘 
 

                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土中の残留間隙水圧の影響など試験上非常にデリケート

な面があり , 多くの研究者にその実施が敬遠される部類

の試験である 3). 
Fig.3 は圧密圧力 20 kPa で圧密された粘土の下端に一

定水圧を加えた場合の, 粘土中の間隙水圧の変化を示し

たものである . (水頭に換算して表示 .)  (a) は標準圧密試

験と同じ厚さ 2.0 cm の粘土の場合であり, 圧密係数と透

水係数は標準圧密試験結果の整理方法によって求めた . 
間隙水圧の時間変化は cv 一定とした線形一次元圧密方

程式に基づいて計算した . これによると , 粘土中の動水

勾配が一定(定常)になるまでには非常に長い時間を要し, 
定常状態に達する以前に透水試験を実施した場合には粘

土中への供給水の流入速度が大きくなるため , 正しい透

水係数が求められないことになる . そこで , 粘土層厚を

標準試験の 1/4 の 0.5 cm とした場合, (b)に示すとおり動

水勾配一定の状態に要する時間は約 15 min と得られ, こ
れをもとに実験では各設定動水勾配に対し 15min～
20min の待ち時間をとり透水試験を行った. 

粘土層厚が 1/4 になると, 両面排水状態での圧密時間

は 1/16 となる. 今回の実験では , 初期厚さ 0.5cm の飽和

粘土に圧密圧力 20, 40, 80, 160 kPaを段階的に加えてそれ

ぞれ 90min 間圧密し, その後透水試験に移行した . 透水

試験に移る際には載荷レバーを固定し , 透水による粘土

の体積変化が生じないよう留意した . また , 圧密容器へ

の試料のセット時には , 圧密リング , ガイドリングおよ

び底版との接合部に耐水性ボンドを充填し , 供試体以外

の部分における漏水を防止した . 
通常の変水位透水試験では , 試料の透水係数 k を次式

によって算出する. 
 
 
 
ここに, a はスタンドパイプの断面積 , L と A は試料の厚

さと断面積, h1, h2 はそれぞれ時間 t1 および t2 におけるス

タンドパイプの水位である . しかし, 式(1)は流速 v と動

水勾配 i との線形関係を前提とした Darcy 則に基づく計

算式であり , ここではその線形性を見極めることを目的

にしているので, 試料中の平均流速 v を次式によって直

接求め, 
 
 

Fig. 2 Experimental apparatus. 
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Fig. 3 Change of pore-water pressure in a clay specimen. 
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試験中の動水勾配は , 低動水勾配試験については 
 
 
 
高動水勾配試験については 
 
 
 
により求めた. ここに, L は圧密後の供試体の厚さ, pa は

二重管ビュレットへの作用空気圧 , γw  は水の単位体積重

量である . 式(3)によって動水勾配を算定する際 , スタン

ドパイプの水位降下の幅が大きいと透水係数算出への誤

差を生じるので, 水位降下の幅を 0.2～0.5 cm に設定した. 
そして, Fig.1 に示した v i 関係図を描き k, ic 等を見出し

た. 
 

．圧密粘土の透水特性
 
  Fig.4 は実験から得られた粘土内の動水勾配 i と平均流

速 v の関係を示したものである . (a)は動水勾配が 25 以下

の低動水勾配域を , (b)は測定範囲全体を示している

Fig.4 (b)によると , 粘土内の動水勾配と平均流速の関係

は いずれの圧密圧力に対しても直線関係を示している .
それぞれの直線の勾配 , すなわち透水係数 k は, 圧密圧

力の増加につれて規則的に減少している . Fig.4(b)の各直

線は原点をわずかに外れた点に収束しているように見え

るが, それを拡大してみたのが(a)である.
Fig.4 (a)を見ると, v i 関係は圧密圧力ごとに異なった

動水勾配のところで流速が変化している. この v i の線

形関係から外れる点より小さな動水勾配では , 明らかに

粘土の透水性が低下していることになる . この点の動水

勾配を限界動水勾配 ic とすると, ic は圧密圧力の増加に

つれて増大する傾向がみられる. 
この現象を指摘した ΦЛОРИН8)は その理由を次によう

に説明している.
「動水勾配が小さい場合 , 土粒子の表面に引きとめられ

ている粘着水は間隙の狭い通路を満たし , これによって

自由水をより大きい間隙の中に閉じ込めて浸透そのもの

を阻止する . 動水勾配が増大すると , 粘着水の閉塞に対

する間隙水圧の作用によりそれは破壊され , 浸透現象が

起こる. さらに定常状態に達した後は , 間隙中の自由水

の移動は水頭差の増大に伴って増加し浸透現象が維持さ

れる.」
Fig.5 は浸透現象と関連する土の状態量である間隙比 e

と透水係数 k および限界動水勾配 ic の関係を示したもの

である. ここでの透水係数 k は, v i の線形性が成立する

範囲の値である. Fig.5 より, 圧密によって粘土の間隙比

が減少すると透水係数は対数的に減少し , 限界動水勾配

は逆に拡大していくことが見て取れる . この傾向は , こ

れまで他の研究者による報告 3,6,7)でも見られる.
ここで ic 以下の部分に注目すると , 粘土の圧密が進む

につれ , Darcy 則が成立する限界動水勾配 下限動水勾

配 が次第に拡大していくため , 圧密の後期になるほど

v i の勾配すなわち透水係数は次第に低下し , それが圧

密の時間的推移にかなりの影響を及ぼすことが推測され

る . このため , ic 以下の透水特性を圧密解析に取り込む

必要性があり , ここではその非線形性を以下のように定

式化する.
いま, 限界動水勾配 ic 以下の領域における流速と動水

勾配の関係を なる 2 次曲線で近似し, これを i に
ついて微分すると d v / d i = 2ai となる. 先の Fig.1 を参照

し,  i  = ic のとき d v / d i = k であるので,  2 次曲線の定数は

a = k / 2  ic となる. よって, 低動水勾配域 (i < ic) における

流速は 
 
 

で表される. i  ≧ic の領域では流速は
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Fig. 4 Relationship between hydraulic gradient and average velocity: (a) Low hydraulic gradient, (b) high hydraulic gradient. 

Fig. 5 Change in hydraulic conductivity and critical  
     hydraulic gradient with void ratio. 
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で表される. (v は ic で連続である.) 式(5)を i について微

分すると 

 

 
 

となり, kND は非 Darcy 流れ(低動水勾配域)に対する透水

係数を表す. 式(7)で i = ic のとき kND は k に等しい. i  ≧ic 

の領域では, 式(6)を i について微分すれば透水係数は k
そのものである. 
 

4．非 Darcy 流れが圧密沈下速度に及ぼす影響 
 

  前章の結果を踏まえ, ここでは透水則の非線形性を考

慮した圧密解析を行う. 過剰間隙水圧 u を未知数とする

Terzaghi の一次元圧密方程式は次式で与えられる.  
 
 

 
 

式(8)では圧密中, 透水係数 k および体積圧縮係数 mv は

一定で変化しないと仮定しているが, 本論では非 Darcy
流れによる非線形透水則を考えるので, 式(8)を次のよう

に書き換え 
 
 
 
次式で計算される動水勾配 

 

 

 

が i  ≧ic の場合には Darcy 則に従う k を, i < ic の場合に

は式(7)による kNDを用いる. 式(7)を内包する式(9)は非線

形偏微分方程式であるので, 間隙水の質量保存則を維持

するために繰り返しを伴う数値計算が必要となる. Fig.6
を参照して, 式(9)を差分化すると(メッシュ位置を j, 時

間段階を n とする)  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となり, 整理すると 

 

 

 

 
 

となる. ここに,λ=⊿ t/(2mv・γ    w・ (⊿ z)2)である. 式(12)は
n 時間レベルと n+1 時間レベルの 6 個の節点値がリンク

した Crank-Nicolson 差分スキームであり, ⊿ t と⊿ z の選

定に対して無条件安定である . ただし, 式中の    等

は動水勾配 i (式(10)により計算)に依存するので, 同一時

間レベルで収束解が得られるまで演算を繰り返す必要が

ある . 連立方程式(12)は始点と終点の境界条件が与えら

れれば, 三重対角行列ソルバー10)を用いて容易に解くこ

とができる. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fig.7 は圧密圧力 p=80 kPa の実験で得られたデータ

(  k  = 3.75×10-9 cm/s, ic = 10 ) を用い, 標準圧密試験と同じ

厚さ 2.0 cm の飽和粘土について計算した圧密中の動水勾

配の変化を示したものである. 解析は粘土の上半分を 10
分割し , 境界条件は上端排水面で u = 0, 下端対称面で   
∂  u/∂  z = 0 とした. 図中の実線は, 粘土内のその位置の間

隙水が限界動水勾配 ic 以上の動水勾配  (透水係数 k )で, 
破線は ic 以下の低動水勾配で排水されていることを示

す.  
 Fig.7によると, 載荷直後には排水面(上端)で急激な同

水勾配が発生し, それが内部の動水勾配を次第に増加さ

せていくが, t ≈ 2 min で i の分布に変曲が現れ, 内部に間

隙水圧を幾分残留させる形で低下していく. この間の動

水勾配は非常に大きく, 数 100 から数 1000 の大きさであ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Finite difference scheme for numerical computation.
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Fig. 7 Calculation results for the change in hydraulic gradients through consolidation of clay. 
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る. 時間が経過し t  ≈  45 min 以降になると, 粘土内の間隙

水は低動水勾配下で排水される状況となるが , その時点

では粘土の一次圧密はほぼ完了していることが圧密試験

結果に対する標準曲線によるフィッティングで確認され

た. Fig.8 は圧密排水中の有効応力の時間的変化を図示し

たもので, 載荷後約 5 0 min でσe        はほぼ一定値に収斂して

いる.  
Fig.7 において ic 以下の低動水勾配が現れるのは , 載

荷直後の粘土中心面付近と t  ≈  50 min以降の粘土全体にお

いてであり, それまでの粘土の変形は Fig.8 よりほぼ最

終値に収斂し終えている . したがって , 標準圧密試験で

は v i の非線形性の影響は時間 圧密量曲線にはほとん

ど現れないと言うことができる . このことはすなわち , 
室内の圧密試験では非 Darcy 流れの影響を結果において

吟味することができないということである .
粘土層厚の増大に伴い , 圧密中に発現する低動水勾配

がどの程度時間 圧密量曲線に影響を及ぼすのかを調べ

るため, 層厚を標準圧密試験の 2 倍, 10 倍, 100 倍, 500 倍

に変えて計算した結果が Fig.9 である. ここでは圧密度

としてひずみに関する圧密度(Uε)を用いている . これら

については, 分割数を 2 倍にして計算を行った . 
Fig.9 によると, 層厚 20 cm (10 倍)までは非 Darcy 流れ

の影響はごくわずかであるが , 層厚 2 m 以上では圧密速

度にかなりの差がみられる . 図中の矢印は低動水勾配が

発現する時間を示しており , それらは層厚が増すにつれ

て次第に早期に現れ , 層厚 10 m (500 倍)では全期間が低 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動水勾配下で圧密が進行する結果となる．層厚 2 m のケ

ースでは , ic 以上の動水勾配での排水は初期の排水面近

くのみで発生し , 残りの期間は全て低動水勾配下で排水

が進行する.
以上の結果から, 非 Darcy 流れが一次元圧密沈下速度

に及ぼす影響は , 標準圧密試験のような薄い供試体では

見極めることができず , 原位置の数 m の厚さの粘土層に

対しては確実に現れると言うことができる .
室内の圧密試験結果をもとに現場の長期圧密沈下を予

測する際 沈下量や沈下速度が観測値とくい違う原因の

一つとして, この非 Darcy 流れの影響が指摘されてきた .
Hansbo5)はかつて圧密後半でみられる二次圧密の原因が

v i 関係の非線形性によるものであるとし , 吉国・桑重 9)
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Fig. 8 Change in effective stress during consolidation. 

Fig. 9 Effects of Non-Darcy flow on the time-consolidation curves by clay thickness. 
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は粘土層厚が大きい場合 , 非 Darcy 流れが圧密曲線をク

リープ的にすると述べている .
しかし , 二次圧密は粘土骨組みの粘性やクリープによ

る構造変化に起因するものであり , それは骨格の応力

ひずみ関係に関する構成式の観点において検討されるべ

きものである . 筆者らは , 別論で粘土骨格の即時圧縮と

粘性圧縮を取り込んだ粘弾性構成式に基づく一次元圧密

方程式を誘導し , 骨格点における応力 ひずみに関する

構成関係が同一である限り, 排水距離の 2 乗則とアイソ

タックが成立することを示した . この問題の議論の発端

となった網干の実験結果 (Fig.10)に見られる圧密終期の

沈下曲線のずれには , 粘土構造骨格の遅延圧縮と非

Darcy 流れによる間隙水の排水の遅れの双方が関与する

ものと考えられ , それについては論を改めて検討するこ

ととしたい.  

．あとがき

本研究は, 低動水勾配域における間隙水の非 Darcy 流

れが圧密沈下速度に及ぼす影響を定量的に評価するため ,
圧密粘土供試体について直接透水試験を実施し , 動水勾

配の変化に対する透水特性の非線形性を確認するととも

に, 非 Darcy 流れが圧密沈下速度に及ぼす影響を粘土層

厚との関連において検討したものである . 本研究を通じ

て得られた知見を要約すると以下のとおりである .

圧密粘土内の間隙水の平均流速 v と動水勾配 i の関係

は , 低動水勾配において原点を外れる直線関係を示し , 
下限動水勾配 ic の存在が確認された . 下限動水勾配 ic 以

上の動水勾配では, 透水係数 kと間隙比 eとの間に e log k
上で直線関係が認められる . また , ic の値は圧密圧力の

増加に伴って増加し , 本実験で得られた ic の大きさは圧

密圧力 20 kPa～160 kPa に対し 6.5～13 であった.  ic は間

隙比 eとの間に直線関係が認められる . 
2) 下限動水勾配 ic 以下の v i 関係を原点を通る 2 次曲線 
で近似し, 過剰間隙水圧を未知数とする Terzaghi 型の一

次元圧密方程式に取り込むことにより , 非 Darcy 流れを

考慮した一次元圧密解析を行うことができる . 2 次曲線

による近似では曲線の係数が a = k / 2  ic で与えら

れ, 流速 v と透水係数 k は ic のところで高動水勾配のそ

れと連続するため単純かつ合理的な近似である .  
3) 非 Darcy 流れの圧密沈下速度に及ぼす影響は, 室内圧

密試験 標準圧密試験 のような薄い供試体では見極める

ことができず , 粘土層厚が増大するにつれ影響が顕在化

する. 十分に厚い粘土層(供試体厚さの 500 倍程度)では, 
圧密開始当初から間隙水の排水は ic 以下の低動水勾配の

下で進行する. 供試体の数 10 倍から 100 倍程度の厚さの

粘土層においては, 動水勾配は i≧ic から i<ic の状態へと

推移し, 圧密度の増大に伴って非 Darcy 流れの影響が増

大する. 
4) 圧密沈下曲線の後半で観測される二次圧密について

は , 粘土骨格の応力 ひずみ関係に関する構成関係にお

いて検討されるべきものであり , 非 Darcy 流れによる圧

密沈下速度の遅れとは分離して考えるべきである . 圧密

終期の沈下曲線にみられるアイソタックの問題には , 粘
土骨格変形の遅延圧縮と非 Darcy 流れによる排水の遅れ

の双方が関与するのではないかと考えられる .
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